Sehr geehrte Kunden,

hiermit bestatigen wir lhnen, dass unser Brandschutzsystem
,Curaflam® Inject BS+K10”

gepruft und zugelassen ist fir die Abschottung von nichtbrennbaren Rohren mit
“Cosmoflex EL” Dammung, geméf3 allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
P-3138/0325.

Die Démmung ,Cosmoflex EL” wird gemaB der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-23.14-1215* hergestellt und unter dem Namen “IKS-W1*
fremdUberwacht.

Mit freundlichen Griflen
Doyma GmbH & Co

* Fur Details siehe Aufdruck auf der Verpackung der Cosmoflex EL Isolierung

DOYMA GmbH & Co Fon: 042 07/ 9166-300 www.doyma.de
Durchfohrungssysteme Fax: 04207/ 9166-199 info@doyma.de




INSTITUT FUR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ

MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN
iBMBZL 2.

TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3138/0325-MPA BS
Gegenstand: Rohrabschottung ,Contraflam Inject BS*'%“ fuir

nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse
R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11

Antragsteller: DOYMA GmbH & Co
DURCHFUHRUNGSSYSTEME

Postfach 11 63
D 28871 Oyten

Ausstellungsdatum: 29. November 2005
Geltungsdauer bis: 29. November 2010

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten und 4 Anlagen.

Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig

versehen.

Materialpriifanstalt (MPA) Tel +49-(0)531-391-5400
fur das Bauwesen Fax +49-(0)531-391-5900
Beethovenstralle 52 E-Mail info@mpa.tu-bs.de
D-38106 Braunschweig http://www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche Landesbank Hannaver Deutscher
Kto. 106 020 050 (BLZ 250 500 00) Rrkreditiorungs
Swift-Code: NOLADE 2H =

USt.-ID-Nr. MPA-DE 183500654

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Priiflaboratorien: DAP-PL-2204.01 - DAP-PL-2204.02 - DAP-PL-2204.03 - DAP-PL-2204.04 - DAP-PL-2204.05
Nach DIN EN 45004 akkreditierte Inspektionsstelle: DAP-1S-2204.00 - Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Kalibrierlaboratorium: DKD-K-22501-05
Die Akkreditierungen gelten fiir die in den Urkunden aufgefOhrten Prifverfahren
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottung ,Curaflam Inject BS*™'* als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60
bzw. R 90 nach DIN 4102-11 Y,

Die Rohrabschottung muss in Abhangigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material
des Mediumrohres aus einer Streckenisolierung, einer Ringspaltverfillung im Wand- bzw.
Deckenbereich mit dem dammschichtbildenden Baustoff ,Curaflam Inject BS *'* und
Mineralwolle sowie einem um die Rohrisolierung angeordneten Quertape bestehen.

Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in

— tragende und nichttragende, raumabschlieRende Wande (Dicke d > 150 mm - siehe
Anlagen 1 bis 4) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine nach
DIN 4165 bzw. Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

— Decken (Dicke d > 150 mm - siehe Anlagen 1 bis 4) aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN 1045 oder Porenbeton gemafR DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend) bei Rohrabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse R 30, F 60 (hochfeuerhemmend) bei Rohrabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse R 60 bzw. F 90 (feuerbestadndig) bei Rohrabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse R 90, Benennung der Wande und Decken (Kurzbezeichnung) F 30-
A, F 60-A bzw. 90-A nach DIN 4102-2 eingebaut werden.

Durch die Rohrabschottung dirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Beriicksichtigung der Bestimmungen gemafl Abschnitt 2 hindurchgefuhrt werden, die fir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flussigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Luftungs-
leitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare
Flussigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Stédube bestimmt sind.

Far die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuer-
widerstandsfahigen Unterdecke mdglich ist, nichttragenden, raumabschlieBenden Trenn-
wandkonstruktionen in Metallstinderbauweise oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fir
Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohr-
auRendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2 und in den Anlagen 1 bis 4
angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

i

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Veryé
aus anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitight,
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
- Brandubertragung durch Warmetransport Gber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstbrungen an den angrenzenden, raumabschlielenden Bauteilen, hervorgerufen
durch temperaturbedingte Zwangungskréfte, sowie an den Leitungen selbst und

— Austreten gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstdérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung
zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Deh-
nungsmdglichkeiten und Steckmuffenausbildung oder Stumpfstdssen mit Blechabdeckungen.
Im Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der
Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit LAngendehnungen von > 10 mm/m
gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhangung der Leitungen oder die Ausfuhrung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden Bauteile im Brandfall in
Abhangigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung
> 30 Minuten, > 60 Minuten bzw. > 90 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-4,
Abschnitt 8.5.7.5. Die erste Abhéngung bzw. Unterstitzung der Rohre muss beidseitig der
Wand bzw. Decke in einem Abstand a < 600 mm von der Wand- bzw. Deckenoberflache
erfolgen.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers, werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MafRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der
erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Daher beétand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Aligemeines

Die Rohrabschottungen ,Curaflam Inject BS**'* muss aus einer Streckenisolierung, die

durch die Bauteiloffnung gefuhrt wird, sowie einer Ringspaltverfillung aus dem
dammschichtbildenden Baustoff ,Curaflam Inject BS +X'* und Mineralwolle bestehen.
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2.2

2.21

222

2.3 Gruppenanordnungen bei Deckendurchfiihrungen

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottung ,,Curaflam Inject BS™ ' -
Anlage 1 und 4

Rohrisolierung

Die volistandig um die Medienrohre angeordnete Streckenisolierung aus dem Synthese-
Kautschuk ,Mondoflex H* bzw. ,IKS-W1“ (Baustoffklasse B1 gemal der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.14-1215) der Isolante Service GmbH, Hoévelhof, ist
beidseitig der Wand- bzw. Deckenoberflaiche Uber eine Lange von jeweils mindestens
500 mm anzuordnen und durch die Wand- bzw. Decke zu fuhren.

Es durfen sowohl ungeschlitzte als auch langsgeschlitzte Isolierungsschlauche verwendet
werden.

Als geschlitzte Isolierungsschiduche durfen sowohl werkseitig geschlitzte Isolierungs-
schlauche mit den entsprechenden Klebeverbindungen, als auch nachtraglich geschlitzte
Isolierungsschlauche verwendet werden, deren Langsschnittkante mit ,K-Flex-Kleber* der
»IK Insulation Group“, Roncello (ltalien), verklebt wird. Zusatzlich missen die Lé&ngs-
schnittkanten der Rohrummantelungen Uber ihre gesamte Lange mit einem selbstklebenden
etwa 3 mm dicken und 50 mm breiten Band aus Synthese-Kautschuk mit der Bezeichnung
K-Flex H* bzw. ,LKS-W-1“ (Baustoffklasse B1 gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-23.14-1250) der L'lsolante K-Flex S.r.L., Roncello-Milano (ltalien),
abgedeckt werden. Jeweils im Abstand von 100 mm zur Wand- bzw. Deckenoberflache
missen beidseitig der Wand bzw. Decke zuséatzliche Quertapes mit dem selbstklebenden
etwa 3 mm dicken und 50 mm breiten Band aus ,K-Flex H* bzw. ,LKS-W-1“ senkrecht zu
den Langsschnittkanten angeordnet werden. Der Langsstol? der Quertapes ist jeweils an der
dem Lé&ngsschlitz gegenuberliegenden Seite anzuordnen.

In Anlagen 1 bis 3 ist die erforderliche Dicke der durchgehenden Isolierung in Abhangigkeit
von den Rohrmaterialien und den Rohrabmessungen angegeben.

Ringspaltverfillung

Die Breite des Ringspaltes zwischen Streckenisolierung und Bauteillaibung muss
25mm<b <40 mm betragen und im mittleren Bereich volistandig mit Mineralwolle
(Baustoffklasse A nach DIN 4102-1, Schmelzpunkt > 1000 °C, Stopfdichte > 120 kg/m?)
vollstandig dicht ausgestopft werden. Der &uRere Fugenbereich muss beidseitig der Wand
bzw. Decke auf einer Tiefe von 25 mm < d < 40 mm mit dem dadmmschichtbildenden Baustoff
,Curaflam Inject BS +X'® (Baustoffklasse B2 gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-19.11-1607, ausgestellt auf die DOYMA GmbH & Co DURCHFUHRUNGS-
SYSTEME, Oyten) vollstandig dicht verfullt werden.

Bei Einbau der Rohrabschottung in mindestens 100 mm dicke Wéande, die ansonsten die
Anforderungen gemafy Abschnitt 1.2.1 erfullen, ist im Durchfuihrungsbereich eine
Aufdopplung der Wand geman Anlage 4 erforderlich.

Bei Gruppenanordnung der Rohrabschottungen durch Decken missen die Zwicke! zwischen
den isolierten Mediumrohren im Bereich der Bauteiléffnung entsprechend den unter
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Abschnitt 2.2 angegebenen Vorgaben fur die Verfullung der Ringspalte mit Mineralwolle
(Baustoffklasse A nach DIN 4102-1, Schmelzpunkt > 1000 °C, Stopfdichte > 120 kg/m?3) und
dem dammschichtbildenden Baustoff ,Curaflam Inject BS +%'% (Baustoffklasse B2 gemaR
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1607, ausgestellt auf die DOYMA
GmbH & Co DURCHFUHRUNGSSYSTEME, Oyten) dicht verfillt werden. Der Abstand
zwischen den einzelnen Rohrisolierungen muss 25 mm < a < 40 mm betragen.

2.4 Abstinde zu anderen Durchfiihrungen

2.5

Die Abstédnde der Rohrabschottungen zu anderen Durchfihrungen (z. B. Kabelab-
schottungen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder
Luftungssystemen) sind der Muster-Richtlinie Gber brandschutz-technische Anforderungen
an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden
brandschutztechnischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bauaufsichtliches
Prafzeugnis oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen.

Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengesteliten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des

Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
mm ka/m Bennennung
[mm] kg L nach BRL

Robhrisolierungen ,Mondoflex H* bzw.
JKS-W1“ gem. abZ" Nr. 2-23.14-
1215 (Baustoffklasse B1 nach 19,0 - 56,0 60-70 kg/m® schwerentflammbar
DIN 4102-01) der Isolante Service
GmbH, Hbvelhof

Selbstklebeband ,“K-Flex H* bzw.
LKS-W-1* gem. abZ" Nr. Z-23.14-
1250 (Baustoffklasse B1 nach 4102- 3,0 70-80 kg/m® schwerentflammbar
01) der L'Isolante K-Flex S.r.L.,
Roncello-Milano (ltalien)

LCuraflam Inject BS**'> gem. abZ"
Nr. Z-19.11-1607 der DOYMA GmbH
&Co, - 1200-1250 kg/m® normalentflammbar
DURCHFUHRUNGSSYSTEME,
Oyten

Mineralwolle nach DIN 18165
Baustoffklasse gem. DIN 4102-01
bzw. gemaR abP  bzw. abz " der - > 1209 nichtbrennbar
Mineralwolle des jeweiligen
Herstellers

1) abZ = Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung
2) abP = Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
3) hierbei handelt es sich um die Stopfdichte

Ubereinstimmungsnachweis
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Verzeichnis der mitgeltenden Normen, Verwendbarkeitsnachweise und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummante-
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kanale
sowie Abschllsse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen (Ausgabe Dezember 1985)

DIN 1053-1 : 1996-11 Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1053-2 : 1996-11 Mauerwerk; Mauerwerksfestigkeitskiassen aufgrund von Eig-
nungspriifungen; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 10563-3 : 1990-02 Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausfih-
rung

DIN 1053-4 : 2004-02 Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen

DIN 1045-1 : 2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Bemes-
sung und Konstruktion

DIN V 4165 : 2003-06 Porenbetonsteine - Plansteine und Planelemente

DIN 4166 : 1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

DIN 4223 : 2003-12 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Poren-

(Teil 1 bis 5) beton

DIN 4102-2 : 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-4 : 1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile ~

DIN 4102-4/A1 : 2003-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-

lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

DIN 4102-1 : 1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

BRL A Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils gultigen Fassung); verof-
fentlicht in den DIBt-Mitteilungen




MPA BRAUNSCHWEIG
Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-3138/0325-MPA BS vom 29. November 2005 Seite 8

Muster fur

Ubereinstimmungserkiidrung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestelit hat

Baustelle bzw. Geb&aude:

|

— Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 "

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,Curaflam Inject 85*K'% hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3138/0325-MPA BS der Materialprifanstalt fur
das Bauwesen, Braunschweig, vom 29.November 2005 hergestelit und eingebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Isolierungsschlauche) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ”

— eigener Kontrollen ?

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)

L Nichtzutreffendes streichen




[ 1
Quertape
Halterung
Inject BS+kI10 Mineralwolle
Ea—
o
2500 <
!‘ h Quertape
. <600 a
Rohrabschottungen in Wandkonstruktionen:
Rohraussen- . . Isolierung
Material durchmesser d Rohrw(amncrins)térke s lsolnen(:;gr;n l))lcke c Iso. léé’;ri\tgee pro Typ,
(mm) Baustoffklasse
21,5 ’
<35 <142 19-40 -
ynthese
Kupfer >35 215 2452 Kautschuk
<42 <14,2 "
»~Mondoflex H
>42 22,0 24-36 bzw. IKS-W1*
<54 £14,2 geman der
21,5 allgemeinen bau-
<35 <142 19-40 aufsichtlichen
> 35 . 2 500 mm Zulassung Nr. Z-
215 24-52 | 2314-1215
Stahl 42 14,2 (Baustoffklasse B1
> 42 22,0 nach DIN 4102-01)
Edelstahl <54 <142 24-36 der Isolante
Guss > 54 529 Service GmbH,
! = Hovelhof
<60,3 <14,2 23-36
> 60,3 - 232 W ED.p
<889 <14,2 24-36 S RN
N S N
& T o\%
; ‘ L n .
Rohrabschottung “Curaflam Inject BS*¢'*” gy 1 zum
— Wanddurchfiihrung - ' P Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-1 8/0325-MPA BS

- Anwendungsbereich Stahl-, Guss- bzw. Kupferrohre - vom 29. November 2005




Quertape

N

Halterung

Rohrabschottungen in Deckenkonstruktionen:

 n—
Inject BS+kl0 Mineralwolle
 I—
L 2500 ?
N
<600 u Quertape

Isolierung

Rohraussen- . .
Material durchmesser d Rohrw(amnc;s)térke s Isollenilrr;gml)mcke c Iso. léi?tgee pro Typ,
(mm) Baustoffklasse
>15 Synthese
Kupfer <35 <14,2 21-40 Kautschuk
> 35 >15 »Mondoflex H*
<42 <142 40-56 bzw, .IKS-W1*
T ;_’ geman der
) 21-40 allgemeinen bau-
<35 <14,2 aufsichtiichen
2 500 mm
> 35 >15 Zulassung Nr. Z-
Stahl <42 < 14’ 2 40-56 23.14-1215
Edelstahi : (Baustoffklasse B1
Guss nach DIN 4102-01)
>42 229 23.36 der isolante
<60,3 <14,2 Service GmbH,
- W ED.B4py Hévelhof

Rohrabschottung “Curaflam Inject B
— Deckendurchfiihrung —

der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-1
- Anwendungsbereich Stahl-, Edelstahl-, Guss- bzw. Kupferrohre -

S+K10u

vom 29. November 2005




25-40

Rohrisolierung

nject BS+kl10

Mehrfachdurchfihrungen durch Deckenkonstruktionen:

Material dﬁ?c';nr;:ssieer: d Rohwv(a:](rir;s)tarke s Isoliert(xrrrxlg’;n l))icke c Iso. Lséeri\?ee pro Iso:!:pr:ng
(mm) Baustoffklasse
Synthese
>23 Kautschuk
< 33,7 < 14,2 19‘32 ,,Mondoﬂex Hu
bzw. ,IKS-W1“
gemaR der
Stahl allgemeinen bau-
Edelstahl > 387 226 19-32 2500 mm aufsichtlichen
Guss <510 <14,2 Zulassung Nr. Z-
23.14-1215
(Baustoffklasse B1
nach DIN 4102-01)
>51,0 22,9 19-32 der Isolante
<60,3 <14,2 Service GmbH,
Hévelhof

Rohrabschottung “Curaflam Inject BS
— Mehrfachdurchfiihrung durch Deckenkonstruktionen —
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich Stahl-, Edelstahl-, Guss- bzw. Kupferrohre -

+K103y

Anlage 3 zum

P-3138/0325-MPA BS
vom 29.

ABP Nr.:

November 2005




Aufdopplung umlaufend aus
nichtbrennbaren Boaustoffen
2 150 (Baustoffklasse Al nach DIN 4102)
<150 N z.B. Porenketonplatten,
’ Kalzium=Silikat-Platten etc.

—

> 150 mm

1

Quertape

e

Mineralwolle Inject BS+ki0 ~ Quertape

Waond
—I—I— <50 mm
Rohrabschottung “Curaflam Inject BS*<'*” Anlage 4 zum
— Wand- und Deckendurchfiihrung — ABP Nr.:

der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 P-3138/0325-MPA BS

- Detail - vom 29. November 2005






